ANALISE GRANULOMETRICA - AMOSTRA
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mmm Distribuicao da dimensao das particulas - amostra

Analise granulométrica - amostra
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Material analisado em CAMSIZER por Retsch Technology.

Principio de medicao: Analise de Imagem Dinamica (ISO 13322-2:2006)

Pelo menos 90% do material encontra-se dentro da gama de dimensao de particula indicada na Ficha Técnica.
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